
Het suède colbert is verkleurd, stug en deels hard geworden. De naden zijn 

doorgedrukt. - 1991 

 

Duidelijk valt te herkennen dat de ondernemer het artikel vakbekwaam heeft nagevet, 

teneinde het leer weer zo goed als mogelijk soepel te maken en weer op kleur te brengen. 

Bij de naden valt nog te zien hoe sterk hier de aanvankelijke kleurafloop na de reiniging is 

geweest.  

Tevens valt te constateren dat het artikel is vervaardigd van vellen leer met een 

uiteenlopende kwaliteit. Gelet op de plaatselijk open vezelstructuur, zijn een aantal delen van 

het artikel niet van een hoogwaardige kwaliteit varkensleer. De veredelingsprodukten, 

waarmee de huiden voor de verwerking tot kleding worden behandeld onttrekken dergelijke 

kwaliteitsverschillen aan het oog en maken het leer zacht en soepel. In de chemische 

reinigingsvloeistof lossen dergelijke producten op, hetgeen gezien hun aard en samenstelling 

onvermijdelijk is. Deze producten kunnen na de reinigingsbehandeling niet meer op de 

oorspronkelijke wijze gelijkmatig over het gehele artikel worden aangebracht, met gevolg dat 

het materiaal een wat hardere en stuggere greep krijgt dan voordien. De aftekening van de 

naden aan de buitenkant van het artikel is terug te voeren op lijmdoorslag. Het hier voor de 

bevestiging van naden tijdens de fabricage gebruikte kleefmiddel is niet reinigingsbestendig 

gebleken (klacht ongegrond). 
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