
Kleurechtheid is afhankelijk van de wijze van verven bij de fabricage. - 1995  

 

Het donzen winterjack is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 

100% katoen; vulling 70% dons, 30% eendenveren en bovendien van een 

behandelingsetiket met de symbolen: Q p b g l 

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende 

behandeling. 

Het artikel is, blijkens het onderzoek, zeer intensief gebruikt. De lichtechtheid van de rode 

kleurstof laat te wensen over. Voorts is de stof waarvan het artikel is gemaakt onvoldoende 

doorgeverfd. Dit houdt onder meer in, dat de kern van het garen bij het verven te weinig 

kleurstof heeft opgenomen. Op plaatsen waar tijdens het gebruik wrijvingsslijtage optreedt 

en de wel aangeverfde buitenkant van het garen enigszins afslijt, wordt de witte, niet 

aangeverfde kern, min of meer zichtbaar, met name na een reinigingsbeurt wanneer het 

"draagvuil" is verwijderd. Dit verschijnsel wordt "witslijt" genoemd. 

Naar aanleiding van de brief van de leverancier waarnaar de consument verwijst, merkt de 

Commissie nog op dat katoen een uitstekende kleurechtheid kan hebben, mits het verven bij 

de fabricage op de juiste wijze heeft plaatsgevonden (klacht ongegrond). 
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