
Na reiniging maakt de winterjas een versleten indruk. - 1992 

 

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 50% wol, 30% viscose 

en 20% polyamide; voering 65% acetaat, 35% viscose en bovendien van een 

behandelingsetiket met de symbolen: 

            u p c d l 

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende 

behandeling. De Commissie heeft vastgesteld, dat in het weefsel een bijmengsel van 

synthetische vezels aanwezig is. De Commissie is tot de conclusie gekomen, dat de schade 

het gevolg is van het feit, dat de wollen vezels in het weefsel door de aanwezigheid van de 

gladde synthetische vezels zijn gaan verschuiven, waardoor pilling (vezelmigratie) is 

opgetreden (klacht ongegrond). 
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